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Дополнительная информация
Таблица S1. Удельная электропроводность (χ ( 103, Ом-1·см-1), динамическая вязкость (η ( 103, Па·с), коррегированная электропроводность (χη ( 106, Ом-1·см-1·Па·с) и относительная плотность ((, г·см-3) трехкомпонентного раствора 0.75 М LiClO4 – 0.24 M LiBOB – сульфолан
	Температура, ºС
	χ ( 103, Ом-1·см-1
	η ( 103,

Па·с
	χη ( 106

Ом-1·см-1·Па·с
	ρ, 
г·см-3

	25
	1.87
	-
	-
	-

	30
	2.14
	32.57
	69.70
	1.324

	35
	2.44
	27.24
	66.47
	1.317

	40
	2.76
	22.95
	63.34
	1.313

	45
	3.11
	19.68
	61.20
	1.307

	50
	3.49
	17.12
	59.75
	1.304

	55
	3.90
	14.90
	58.11
	1.300

	60
	4.32
	13.07
	56.46
	1.296


Таблица S2. Удельная электропроводность (χ ( 103, Ом-1·см-1), динамическая вязкость (η ( 103, Па·с), коррегированная электропроводность (χη ( 106, Ом-1·см-1·Па·с) и относительная плотность ((, г·см-3) трехкомпонентного раствора 0.94 М LiClO4 – 0.60 M LiBOB – сульфолан
	Температура, ºС
	χ ( 103, Ом-1·см-1
	η ( 103,

Па·с
	χη ( 106

Ом-1·см-1·Па·с
	ρ, 
г·см-3

	25
	1.27
	-
	-
	-

	30
	1.52
	90.63
	137.76
	1.364

	35
	1.79
	72.82
	130.35
	1.361

	40
	2.09
	57.95
	121.12
	1.354

	45
	2.43
	47.57
	115.60
	1.348

	50
	2.80
	39.65
	111.02
	1.343

	55
	3.18
	33.26
	105.77
	1.338

	60
	-
	28.01
	-
	1.332
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Рисунок S1. Температурные зависимости удельной электропроводности (а), динамической вязкости (б), коррегированной электропроводности (в) и относительной плотности (г) сульфолановых растворов LiClO4, LiBOB и их смесей.
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Лист1

		t. 0С		0.94 M LiClO4 + 0.6 M LiBOB				1 M LiBOB				1 M LiClO4		0.75 M LiClO4+0.24 M LiBOB

		30		1.3639						30		1.317		1.3238

		35		1.3606		20		1.3505		35		1.313		1.3174

		40		1.3541		30		1.3417		40		1.31		1.3126

		45		1.3476		40		1.3318		45		1.306		1.3074

		50		1.3427		50		1.3236		50		1.302		1.3042

		55		1.3376		60		1.3128		55				1.3002

		60		1.3316						60				1.2955
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Температура, ºC

η103, Па·с
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Лист1

		t, 0С		0.75 М LiClO4 + 0.24 M LIBOB				1 M LiBOB				1 M LiClO4				0.94 М LiClO4 + 0.60 M LiBOB

		30		32.574		30		54.79		30		27.43				90.63

		35		27.24		40		35.89		35		23.5				72.82

		40		22.948		50		24.72		40		20.05				57.954

		45		19.684		60		17.76		45		17.51				47.57

		50		17.118						50		15.42				39.651

		55		14.902												33.264

		60		13.065												28.014

		t, 0С		0.6 M LiBOB + 0.94 M LiClO4				1 M LiBOB				1 M LiClO4		0.24 M LiBOB + 0.75 M LiClO4

		30		90.63		30		54.79		30		27.43		32.574

		35		72.82		40		35.89		35		23.5		27.24

		40		57.954		50		24.72		40		20.05		22.948

		45		47.57		60		17.76		45		17.51		19.684

		50		39.651						50		15.42		17.118

		55		33.264						55				14.902

		60		28.014						60				13.065
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Лист1

		t, 0С		0.75 М LiClO4 + 0.24 M LiBOB				1 M LiBOB				1 M LiClO4				0.94 М LiClO4 + 0.60 M LiBOB

		25				25				30		61

		30		69.610638		30		82.57408525		35		60.097		30		137.93886

		35		66.38388		40		76.2647625		40		57.332		35		130.56626

		40		63.290584		50		69.814928		45		54.849		40		121.12386

		45		61.11882		60		64.4350724		50		53.149		45		115.40482

		50		59.690466										50		110.943498

		55		58.147604										55		105.812784

		60		56.49306
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Лист1

		t, 0С		1 M LiClO4		t, 0С		1 M LiBOB		t, 0С		0.75 М LiClO4 + 0.24 M LIBOB		t, 0С		0.94 М LiClO4 + 0.60 M LiBOB

		-2		0.5		0		0.378		25		1.87		25		1.27

		2.5		0.89		5		0.519		30		2.137		30		1.522

		10		1.08		10		0.66		35		2.437		35		1.793

		20		1.53		15		0.829		40		2.758		40		2.09

		30		2.223		20		1.026		45		3.105		45		2.426

		35		2.558		25		1.252		50		3.487		50		2.798

		40		2.855		30		1.507		55		3.902		55		3.181

		45		3.133		40		2.125		60		4.324		60

		50		3.447		50		2.824

						60		3.629

		t, 0С		0.6 M LiBOB + 0.94 M LiClO4				1 M LiBOB						0.24 M LiBOB + 0.75 M LiClO4

		25		1.27		0		0.378						1.87

		30		1.522		5		0.519						2.137

		35		1.793		10		0.66						2.437

		40		2.09		15		0.829						2.758

		45		2.426		20		1.026						3.105

		50		2.798		25		1.252						3.487

		55		3.181		30		1.507						3.902

		60				40		2.125						4.324

						50		2.824

						60		3.629






