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МЕДЬ В КОЛОРАДОИТЕ, HgTe: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ АРТЕФАКТ?1
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Представлены химические и структурные данные, относящиеся к двум обогащенным Cu кристал-
лам колорадоита HgTe из Калгурли, Австралия. Рентгенографически и с использованием электрон-
но-зондового анализа исследованы два зерна с простой стехиометрией: Hg1 – xCuxTe, где x ∼ 0.30 и
∼0.22. В отсутствие монокристальных данных допускалось предположение, согласно которому
присутствие больших количеств других (по отношению к Hg) элементов могло сопровождаться об-
разованием иных минеральных видов с упорядоченным распределением Hg и Cu. Однако структур-
ный анализ выявил, что обе фазы сохраняют кубическую симметрию и характеризуются пр. гр. F 3m.
На основе полученных химических и структурных данных установлено, что между колорадоитом и
пока не найденном в природе Cu-колорадоитом должны существовать полная смесимость и обра-
зование твердого раствора.1
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1 Полный текст статьи опубликован в английской версии
журнала, Crystallography Reports. 2021. V. 66. № 1.
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